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1.Vorbemerkung

Die Lebenserwartung von PV-Anlagen belauft sich in der Regel auf
20 — 30 Jahre. Produkte aus PMMA, zu denen auch WIDOCRYL-
point gehort, zeichnen sich nachweislich durch eine sehr hohe UV-
und Ozonbestandigkeit aus. Die erwartete Nutzungsdauer von
PMMA-Produkten liegt bei 25 Jahren (W3). Aufgrund dieser langen
Nutzungsdauer wird auch die darunter liegende Schicht vor
Versprodung und Verwitterung geschutzt, was zur Folge hat, dass
die darunter liegende Bitumenbahn den Zeitraum von 20 Jahren
erfolgreich Uberdauern kann. Um spatere Kosten zu vermeiden,
sollten bei Flachdachabdichtungen, die fur die Aufnahme einer PV-
Anlage vorgesehen sind, nachfolgende Punkte bertcksichtigt
werden:

. Ein statischer Nachweis flr das Tragwerk der in Betracht
kommenden Dachflache sollte durch einen Statiker gepruft
bzw., wenn nicht vorhanden, erstellt und durch den Bauherren
freigegeben werden.

« WIDOCRYL-point von Widopan Produkte GmbH versteht sich
als eine Alternative zur Ballastierung von PV-Tragersystemen
auf Flachdachern. Fur die Bemessung der entstehenden
Windsogkrafte,
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die durch die Verklebung des PV-Tragersystems mit der
Abdichtung und Uber das

Dachschichtenpaket in die Tragkonstruktion abgeleitet werden,
sollten die Ballastierungs- und Belegungsplane von PV-Trager
Herstellern wie K2, Varista, Sunavi, Lorenz etc. als Grundlage
der Lagesicherheit herangezogen werden. Die Lasten, die durch
die Verklebung der PV-Tragersysteme entstehen, durfen nicht
hoher als die der Flachenbefestigung des Schichtenpaketes
sein.

Hinweis:

Eine gegebenenfalls erforderliche Zustimmung im Einzelfall
(ZiE) durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik (DIBt) ist
vom Auftraggeber zu beantragen. Die hierbei anfallenden
Kosten sind vom Auftraggeber zu tragen.

Die Widopan Produkte GmbH GmbH tbernimmt die Haftung
ausschlieflich fur die Verbindung zwischen dem Produkt
WIDOCRYL-point und der PVC-Abdichtungslage — und nur
unter der Voraussetzung, dass vor Ausfuhrung ein Haftzugtest
an mehreren reprasentativen Stellen auf der Baustelle
durchgeflhrt wurde und dieser positiv bewertet wurde. Ohne
einen erfolgreichen und dokumentierten Haftzugtest kann keine
Haftung seitens der Widopan Produkte GmbH Ubernommen
werden.

Die Verantwortung fir die fachgerechte Planung, und den
statischen Nachweis der Konstruktion liegt beim Hersteller der
PV-Unterkonstruktion.

Dies umfasst:

. den Nachweis des Lastabtrags Uber das vollstandige
Dachschichtenpaket bis in den tragfahigen Bauuntergrund
(Tragwerk/ Tragschale),
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. die Berechnung der auftretenden Lasten, insbesondere solcher
aus Windkraften (Abheben) sowie der horizontalen
Verschiebekrafte.

. die Einhaltung aller statischen und baurechtlichen Anforderungen

. Die Prufung des Dachschichtenpaketes obliegt dem Verarbeiter
(Dachdecker) diese beinhaltet folgende Prufungen:
- Undichtigkeiten

- Zustand der Dammung
- Druckklasse (mind. 150 KPA bei EPS, 70 KPA bei

MIFA)
Bei geringerer Druckfestigkeit der Dammung ist die
Dauerdruckbelastung nachzuweisen oder es
mussen lastverteilende Mallnahmen ergriffen
werden.

- Lagesicherheit

- Alterungszustand der Abdichtung

Grundsatzlich sollte fur Dachabdichtungen, die vier Jahre oder alter sind,
eine Regeneration der Abdichtung in Betracht gezogen werden.

In Abhangigkeit vom Abdichtungsmaterial, der geografischen Lage und
der Beanspruchung der Abdichtung kann ein Sachverstandiger und/oder
Gutachter die Abdichtung prufen und eine Einschatzung Uber den
Zustand der Abdichtung und der damit verbundenen Restnutzungsdauer
geben.

Sofern hier keine Bedenken bezlglich des geplanten Vorhabens
entstanden sind, steht der Nutzung der Dachflache fur die Erzeugung
von Energie nichts mehr im Weg.

Wahrend der Verlegung der PV-Anlage und der Fixierung des
Tragersystems mit WIDOCRYL-point ist eine Dokumentation gemaf
des Baustellenprotokolles zwingend erforderlich!
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Inspektion

Eine Sichtkontrolle zur Feststellung des Zustandes und der Funktion der
Abdichtung, der An- und Abschlusse und aller WIDOCRYL-point
Klebepunkte sowie der Entwasserungseinrichtungen.

Gemal} Flachdachrichtlinien und Merkblatt fur Entwasserungen sowie
der DIN 1986-3 soll eine Inspektion zweimal jahrlich erfolgen.

Die Ergebnisse der Inspektion sind schriftlich zu dokumentieren. Dieser
Zustandsbericht sollte Angaben zu den Feststellungen und zu ggf.
erforderlichen weiteren Voruntersuchungen bezuglich der Ursachen
festgestellter Mangel enthalten. Die Ergebnisse der Inspektion sind die
Basis fur die Festlegung eventuell erforderlicher
Instandsetzungsmalinahmen.

2. Regelwerke

Grundsatzlich liegen der Verarbeitung von WIDOCRYL-point folgende
Regelwerke zugrunde:

e Verarbeitungsanleitung der Widopan Produkte GmbH

e Grundierungshinweise zum WIDOCRYL-point

e DIN 18531 in der jeweils aktuellen Fassung

e Hinweise des DIBt fur die Herstellung, Planung und Ausfuhrung
von Solaranlagen.

¢ Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur Bauleistungen
(ATV)

o Merkblatt Einbauteile bei Dachdeckungen

e Merkblatt Solartechnik fur Dach und Wand
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Aufteilen der Dachflache und Festlegen / Markieren der
Klebepunkte

-> die Dachflache ist entsprechend der Vorgaben des Planers
einzuteilen

Haftzugtest

Grundsatzlich ist vor jeder Montage einer PV-Anlage der Verbund des
WIDOCRYL-point auf der vorhandenen Abdichtung mittels Haftzugtest
zu prufen. Erst nach erfolgreichem Test darf mit der Verklebung der PV-
Anlage begonnen werden.

Zusatzliche MalRnahmen bei Gefalle tber 5%

Bei Flachen mit einem Gefalle Uber 5% (ca. 3°) ist gem. FDRL 2.6.2 eine
gesonderte Sicherung gegen Abrutschen zu installieren. Dieses kann
durch den Einbau einer Schubsicherung unterhalb der Tragerschienen
erfolgen.

Die Fixierung von PV-Tragerschienen auf Flachdachern ist nach
Freigabe unter nachfolgenden Parametern zulassig.

Verklebter Bitumenaufbau

Windzone : Zulassig nur innerhalb von Windzone | und II
Gebaudehohe : Maximale Gebaudehohe betragt 10 m Uber Gelande
Dachneigung :

o <=5° Dachneigung ohne Schubsicherung
e >5 bis 15° Dachneigung mit Schubsicherung

Mechanisch befestigter Aufbau

Windzone : Zulassig nur innerhalb von Windzone | und Il
Gebaudehohe : maximale Gebaudehohe betragt 10 m Uber Gelande
Dachneigung : maximale Dachneigung 3°
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Untergrundvorbehandlung / Grundierung der Klebepunkte

o Kunststoff- und Elastomerbahnen
e Reinigen der Oberflache mit Wasser und Entfernen von
groben Verschmutzungen
¢ Reinigen der Oberflache mit WIDOPAN-Reiniger
e Bei Abdichtungen aus EPDM kann (nur nach vorheriger
Freigabe) eine Verklebung erfolgen
e Abkleben der Flache zur Vorbereitung fur die Grundierung

e Grundsatzlich bedarf das Verarbeiten von WIDOCRYL-point
besonderer Sorgfalt und ist nur nach erfolgter Schulung durch die
Anwendungstechnik der Widopan Produkte GmbH auszuflhren.

e SBS-Bitumenbahnen (beschiefert, besplittet)
e Reinigen der Oberflache mit Wasser und Entfernen von
groben Verschmutzungen
e Abbdursten der Oberflache mit einer Messingbirste
e Abkleben der Flache zur Vorbereitung fur die Grundierung

e APP Bitumenbahnen (beschiefert, besplittet)
e Reinigen der Oberflache mit Wasser und Entfernen von
groben Verschmutzungen
e Abbursten der Oberflache mit einer Messingburste
e Abkleben der Flache zur Vorbereitung fur die Grundierung

¢ APP Bitumenbahnen (blank)
¢ Reinigen der Oberflache mit Wasser und Entfernen von
groben Verschmutzungen
e Abbursten der Oberflache mit einer Messingburste
e Abkleben der Flache zur Vorbereitung fur die Grundierung
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3.1 Grundierung

e WIDOCRYL-Haftgrund PM maschinell aufrihren

e Die bendtigte Menge WIDOCRYL-Haftgrund PM abflllen

e Oberflachentemperatur der zu grundierenden Flache mit einem
Infrarotthermometer messen

e Harterzugabe entsprechend der Mischtabelle (siehe
Gebindedeckel) zugeben

e WIDOCRYL-Haftgrund PM und den WIDOPAN-Harter mindestens
2 Min. gleichmafig zu einer homogenen Masse verruhren

e Den fertig gemischten WIDOCRYL-Haftgrund PM innerhalb von ca.
15 Min. (bei +20°C) auf die festgelegten Punkte und Uber die
Tragerschienen mit einem Materialverbrauch von 500 — 700 g/m?
aufbringen

¢ In den noch nassen WIDOCRYL-Haftgrund PM Quarzsand mit der
Koérnung 0,3 — 0,8 mm offen einwerfen (ca. 300 g/m?)

e Nach einer Trocknungsphase von 30 Min. (bei +20°C) kann das
Laminieren mit WIDOCRYL-point erfolgen.

3.2 Tauchen/Tranken

o WIDOPAN-Polyestergittervlies G225 zuschneiden und
bereitlegen, die Klebeflache auf dem Untergrund solite
jeweils links und rechts min. 100 mm neben der
Tragerschiene betragen, damit die Klebeflache
insgesamt 200 X 350 mm betragt

(Die Gesamtlange des Vliesstreifens ist abhangig vom
Aluminiumprofil!)

e WIDOCRYL-point maschinell aufrihren

¢ Bendtigte Menge WIDOCRYL-point abfullen

e Oberflachentemperatur der zu laminierenden Flachen mit
einem Infrarotthermometer messen
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e Harterzugabe entsprechend der Mischtabelle (siehe
Gebindedeckel) zugeben
e WIDOCRYL-point und Harter mind. 2 Min. gleichmalig zu
einer homogenen Masse verruhren
e Das fertig gemischte WIDOCRYL-point innerhalb von 20 Min.
(bei +20°C) auf die festgelegten Punkte und Uber die
Tragerschienen mit einem Materialverbrauch von 3,5 kg/m?in
3 Schritten aufbringen
» Ca. 2/3 des Materials vorlegen
= Vlieszuschnitt in das angeruhrte WIDOCRYL-
point eintauchen und das Vlies satt mit
WIDOCRYL-point tranken. Das getrankte Vlies
aus dem Harz ziehen und dabei das
uberschussige WIDOCRYL-point abstreifen.
Hierbei empfiehlt sich eine WIDOCRYL-Laminat-
Schale zu verwenden, um das restliche Material
nicht zu beschmutzen
» Das getrankte Vlies auf die festgelegten Punkte
und Uber die Tragerschienen legen, anarbeiten
und mit einem Fellroller die Luft ausdrucken
» Auf das getrankte und angedrickte Vlies das
WIDOCRYL-point bis zur vollstandigen
Materialaufnahme applizieren
= Kreppklebeband abziehen und das WIDOCRYL-
point ausharten lassen

3.3 Tranken in der Laminat-Schale

e WIDOPAN-Polyestergittervlies G225 zuschneiden und bereitlegen,
die Klebeflache auf dem Untergrund sollte jeweils links und
rechts
min. 100 mm neben der Tragerschiene betragen, damit die
Klebeflache gesamt 200 X 350 mm betragt
(Die Gesamtlange des Vliesstreifens ist abhangig von dem
Aluminiumprofil!) Bendtigte Menge WIDOCRY L-point abfullen.
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e Oberflachentemperatur der zu laminierenden Flachen mit einem
Infrarotthermometer messen

e Harterzugabe entsprechend der Mischtabelle (siehe
Gebindedeckel) zugeben

e WIDOCRYL-point und Harter mind. 2 Min. gleichmalig zu einer
homogenen Masse verrihren

e Das fertig gemischte WIDOCRYL-point innerhalb von 20 Min. (bei
+20°C) auf die festgelegten Punkte und Uber die Tragerschienen
mit einem Materialverbrauch von 3,5 kg/m? in 3 Schritten
aufbringen

» Ca. 2/3 des Materials vorlegen

» Vlieszuschnitt auf der Laminat-Schale ausbreiten und
von der Oberseite mit einem Fellroller tranken

» Vlieszuschnitte auf der Laminat-Schale wenden und die
vormals Unterseite bis zur vollstandigen Sattigung
tranken

» Das getrankte Vlies auf die festgelegten Punkte und
uber die Tragerschienen legen, anarbeiten und mit
einem Fellroller die Luft ausdrtcken.

» Auf das getrankte und angedrickte Vlies das
WIDOCRYL-point bis zur vollstandigen
Materialaufnahme applizieren

= Kreppklebeband abziehen und das WIDOCRYL-point
ausharten lassen

4. Materialliste
Nachfolgende Materialien werden zur Verarbeitung des WIDOCRYL-
point Systems bendtigt:

o WIDOPAN-Reiniger

e WIDOCRYL-Haftgrund PM

e Quarzsand, Kérnung 0,3 — 0,8 mm

o WIDOPAN-Harter

e WIDOCRYL-point

o WIDOPAN-Polyestergittervlies G225
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5. Werkzeugliste

Folgende Werkzeuge werden fur die Verarbeitung des WIDOCRYL-point
Systems bendtigt:

e Besen

e Kehrblech

¢ Infrarotthermometer
e Putzlappen

e Schleifmittel (P80)

e Messingburste

e Ruuhrholz

e Quirl

e Ruhrwerk

¢ Rollenbugel

e Fellroller (10er)
Laminat-Schale
Schere

Schopfkelle
Gummihandschuhe
WIDOPAN-Polybecher
Eimer (5 - 10 Liter)
WIDOPAN- Messloffel
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Ifd. Bestatigung der ausfiihrenden Firma
Nr.
1. ProjektbezeiChnuUNg: .........oovviiiiiieieeeee e
=T [ PP
Grole: ....covveeeeeeeies GebaudehOhe: .......cooooiiiiiiie e
2. Beschreibung der Anlage und des Tragers
3. Beschreibung des Schichtenaufbaus
TragSChale: ... e
(D= g ] ) ] 0 =1 (= U
Dammestoffmaterial: ............ccccoceieiiiinis Dicke: i,
Druckfestigkeit: ............ccevvveee Hersteller: ......coooooeiii e,
4. Zulassung der Module:
Nr vom (Datum): .....oovvieiiiieeeee e
5 Statische Bemessung

6. Ausflihrendes Unternehmen: ...
Ansprechpartner.: e
Vorarbeiter am BV .. e

S Al .
Pz e
Ot e
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Beurteilung der Dachflache vor dem Einbau durch.:
Name : ... VOrName @ .....coooiiiiieiee e
POSItion & ...

Bestatigt

a) Restnutzungsdauer der Abdichtung:

b) Anforderungen an den Dachaufbau:

¢) Druckfestigkeit der DAmmung:

d) Dachneigung:

10.

Kontrolle des Einbaus Datum/Uhrzeit

Protokoll Wetterlage Tag 1

Temperatur ABDICHTUNG Morgens

Temperatur ABDICHTUNG Mittags

Protokoll Wetterlage Tag 2

Temperatur ABDICHTUNG Morgens

Temperatur ABDICHTUNG Mittags

Protokoll Wetterlage Tag 3

Temperatur ABDICHTUNG Morgens

Temperatur ABDICHTUNG Mittags

Protokoll Wetterlage Tag 4

Temperatur ABDICHTUNG Morgens

Temperatur ABDICHTUNG Mittags

Die anwendungstechnischen Empfehlungen iiber den Einsatz unserer Produkte erfolgen
nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrung. Sie entbinden den Kaufer jedoch nicht
davon, unsere Produkte auf ihre Eignung fiir den jeweils vorgesehenen
Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu priifen. Mit Erscheinen einer
Neuauflage verliert diese Information ihre Giiltigkeit.

Seite 13 von 15



Stand: 24.07.2025

Verarbeitungshinweis 4. Aufiage

Ersetzt Version vom: 01.09.2024

WIDOCRYL-point

Sondervereinbarung - WIDOCRYL-point

wischen

Auftraggeber / Bauherr
MName Vorname

StraBe ) ) )  HausNr.___

PLZ ; on

und Auftragnehmer [ Verarbeiter

Firma A T N VIR,

AP

Strage Haus Nr._

PLZ Ont_

petreffendeas Bauvorhaben:

StraBe _ Haua Mr._

PLZ _Ort__

Das Montagesystem der PAV-Aniage des obigen Bauvorhabens soll geman
Leistungsverzeichinis f Angebot » WY (Draturm)

mit WIDOCRYL-point ausgelihrt werdan.

Abweichend van der Fachregel fdr Abdichiungen (, Flachdachrichtlinie") sowle der DIN 18531,
Ausgabe 07-2017, wird das PVY-Montagesystem mil awel Harzlagen und einer mittig legendean Viieseinlage
hargostallt,

Allgameine Technische Vertragebedingungean far Bauleistungen (ATV) — Abdichtungsarbeitan, kinnen nach
Punkt 0.2 Einzelangaben bei Abwelchungen von den ATV geregell werden. Abwelchende Regelungsn von
Produkten und Anwendung sind

Widopan WIDOCRYL-point kst grundsatzlich als Rachdachabdichtung gemas DIN 18531, sowle Fachregel
for Abdichtungen [ Flachdachrichtlinie”) einsetzbar. Bei der Ausfihrung der Abdichtung sind die Angaben
der Verwendbarkeitsnachweise einzuhaiten.

Mit diegser Vareinbarung erklan sich der Auftraggeber mit der Verwendung von WIDOCRYL-paint in
Abweichung zur DIN 18531 / Rachdachrichtlinie als Verklebegystem fir PV-Montagesysteme aul
Flachdachem ainverstandean. Alle weiteren Bastimmungen des gellenden Bauvertrags bleiben unberdhr.

Qrt, Datum

Auftragnehmer Aultraggabar
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